Plancha de cartom Comprimlolo

ICP-9400M,

LR S NORMA  VALOR
Descripcion: e
- Densidad DIN 28090-2 21 g/cm3
Planlcha fabricsza a partir de fibras d<=I zzramida yI fibras mi- Recuperacion ASTMF 36 A 50 %
nerales para alta temperatura, mezclada con elastémero
s P P . Compresibilidad ASTMF 36 A 9%
sintético de NBR y reforzada con malla metalica de acero
inoxidable 304. Limite de resistencia a la traccion ASTMF 152 218 MPa
. . . . DIN 52910 2 16 MPa
Plancha fabricada con superficies antiadherentes, con im-
pregnacion de grafito en ambas caras. Resistencia fluido ASTMF 146
ASTM OIL n°3 0
Incremento de masa 5h/150°C S< 11%0/6
Incremento de espesor =
ASTM FUEL B 0
Incremento de masa 5h/23°C f 18 o§°
Incremento de espesor - 0
ASTM AgualRefrigerante <15%
Incremento de masa 5h/100°C ¢ 5 ,,/°
Incremento de espesor =V
Pérdida al fuego DIN 52911 <32%
Permeabilidad en gas DIN 3535 <1 cm’/min
DIN 52913
Tension Residual 16h/300°C ~29 MPa
16h/175°C ~ 37 MPa
* Maximas condiciones de operacion:
Temperatura Minima -100°C/ -148 °F
Temperatura Pico 350 °C / 662°F
Temperatura Continua 250°C / 482 °F
Presién 100 bar / 1450 psi

Aplicaciones:

* Adecuado para su uso en una amplia gama de apli-
caciones, incluyendo agua fria y caliente, vapor,
aceites, combustibles, gases y una amplia gama de
productos quimicos generales.

* Puede ser utilizado como material universal para
juntas en bombas, carters, motores de agua, die-
sel y gasolina, compresores, sistemas hidraulicos y
construccion naval.

ICP 9400M, 2mm

PRESION/ PRESSURE (bar)

Disponibilidad:

» Espesor (mm): 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 TEMPERATURA/ TEMPERATURE (°C)
»  Tamafio plancha (mm): 1500 x 1500

- Area de uso satisfactorio sin supervisién técnica

Posibilidad de suministrar juntas a medida

- Area de uso satisfactorio, pero se recomienda supervision
(Cantidad minima requerida)

técnica con el departamento técnico de CALVOSEALING

- Area no recomendada. Supervision técnica obligatoria



Las recomendaciones propuestas en el siguiente apartado tienen como objetivo ser utilizadas como guia de seleccion,

siendo necesario tener en cuenta otros factores.

Plawncha de carton Compr’um’wlo

Compatibilidad quimica

Aceite ASTM N°1 e Acido Nitrico 90% | Cloruro de Etileno u Isobutano °
Aceite ASTM N°3 ° Acido Oleico [ ] Cloruro de Etilo A Isooctano °
Aceite de Silicona A Acido Oxalico A Cloruro de Magnesio ® Keroseno A
(AE(S;Z,E gg;-taol)mco A écfdo SquLiJrico 20% | Cloruro de Met?leno u Metano PY

Acido Sulfurico 96% | Cloruro de Metilo u Metanol °
Aceite Hidralico (Giicol) A Agua ° Cloruro de Potasio ° Metieticetona -
Aceite Hidraulico (Mineral) A Aguarras P Cloruro de Sodio °
Aceite Lubricante hd Alcohol Isopropilico [ ] Cloruro Férrico ® Nafta °
Aceite Transformador A Aluminato de Sodio ° Creosota . Nitrato de Potasio )
Acetaldehido A Aluminio ° Cresol - Nitrégeno ®
Acetamida o Amoniaco A Decalina ° Octano o
Acetato de Aluminio ° Anilina ] Dicromato de Potasio ° Oleum "
Acetato de Amilo A Arsetano de plomo [ ] Diesel [ ] Oxigeno -
Acetato de Butilo A Asfalto ® Dimetilformamida u Pentano ®
Acetato de Cobre ® Benceno A Dioxido de Carbono ® Percloroetileno A
Acetato de Etilo [ ] Bicarbonato de amonio A Dioxido de Sulfuro u Permgnganato de °
Acetato de Plomo [ Bisulfato de Sodio ° Disulfuro de Carbono [ ] Potasio
Acetato de Potasio ° Borax ° Dowtherm A ° Piridina
Acetato de Vinilo ° Butano ® Etano hd Propano
Acetileno PS Butanol ° Etanol ® Sal °
Acetona A Carbonato de Potasio A Efr Etilico h SBC;LunC(;?JZZZoras m
Acido Acético - Carbonato de Sodio ° fleno b :

- - Fenol m Sulfato de Calcio (]
Acido Adipico ° Cianuro de Sodio ° Formaldehido ° Sulfato de Magnesio °
Acido Benzoico A Ciclohexanol ° Eroon 12 o Sulfato de Sodio o
Acido Citrico ° Ciclohexanona - Freon 22 N Sulfuro de Sodio °
Acido Clorhidrico 20% ~ m Clorato de Aluminio - Foel o Tetraclorostant N
Acido Clorhidrico 36% " Clorato de Potasio = Gasolina [ Tetracloruro de
Acido Crémico [ Cloro (Himedo) u Glicering o Carbono A
Acido Estearico A Cloro (Seco) = Glicol de Etileno ° Tetralina °
Acido Fluorhidrico 40% [ Cloroformo u Glucosa Y Tolueno °
Acido Formico | Clorometano A Heptano A Tricloroetileno A
Acido Fosférico [ ] Cloruro de Aluminio (] Hidrégeno - Trietanolamina Y
Acido Lactico 50% [ ] Cloruro de Amonio ] Hidroxido de Calcio ® Urea °
Acido Malico ] Cloruro de Bario [ ] Hidréxido de Potasio A Vapor A
Acido Nitrico 20% | Cloruro de Calcio (] Hidréxido de Sodio A Xileno |
Acido Nitrico 40% u Cloruro de Cobre A
e Apto A Apto dependiendo de las condiciones = No apto




